
94-0046
Использование: изобретение относится к способу обработки материала, содержащего табачные листья в процессе

производства табачных изделий. Цель изобретения: усовершенствование способа обработки материала, содержащего
табачные листья. Курительный материал из табачных листьев содержит смесь из частиц тонких пластинок табачных листьев
и частиц стеблей табачных листьев. Угол откоса отделенных от частиц стеблей тонких пластинок составляет не более 45°,
при этом 70% и более частиц тонких пластинок свободных от пыли имеют коэффициент формы, определяемый из
соотношения

4П Ч площадь
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и составляющий не менее 0,5. Способ обработки табачных листьев для получения курительного материала
предусмтаривает одновременное измельчение стеблей и тонких пластинок путем пропускания через мельницу целых
табачных листьев при общей влажности в них ниже влажности полученного материала. На выходе из мельницы образуется
смесь хлопьев тонких пластинок табачных листьев и их стеблей.
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