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Revendicare(i):
Procedeu de obţinere a pulberilor în formă amorfă prin încălzire, caracterizat prin aceea că, medicamentul sub formă de praf se

încălzeşte până la temperatura de topire, topitura obţinută se răceşte în azot lichid, iar apoi masa solid ificată se mărunţeşte.

Revendicările se bazează în întregime pe descrierea invenţiei la brevetul nr. 1637071, SU.


