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Revendicări:
Electrolit pentru depunerea acoperirilor de fier conţinând clorură de fier(II), acid clorhidric şi stabilizator, caracterizat prin

aceea că în scopul sporirii stabilităţii şi rezistenţei la coroziune a acoperirilor, el conţine suplimentar sulfat de aluminiu, iar în
calitate de stabilizator se utilizează acidul tiosemicarbaziddiacetic , în următorul raport al componentelor, g/L :

clorură de fier(II) 200...600
sulfat de aluminiu 60...100
acid clorhidric 0,5...2,0
acid tiosemicarbaziddiacetic 2,0...4,0.


