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Revendicare:
Compoziţie pentru tencuire, care include β-sulfat de calciu semihidrat, substanţă tensioactivă, calcar fin măcinat, var nestins, acid

tartric şi eter de celuloză solubil în apă, caracterizată prin aceea  că în calitate de eter de celuloză solubil în apă compoziţia conţine
soluţie de hidroxietilceluloză sub formă de gel în următorul raport de componente, % de masă:

β-sulfat de calciu semihidrat 35-40
var nestins 4,0-4,6
hidroxietilceluloză, gel 2,6-2,7
acid tartric 0,04-0,06
substanţă tensioactivă 0,02-0,025
calcar fin măcinat restul.


