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 Revendicare:
 Procedeu de preparare a elementelor de construcţie de mare capacitate portantă ce include montarea cofrajului în poziţie
verticală, instalarea în cofraj a armăturii şi pomparea în el a amestecului de beton prin partea de jos a lui, caracterizat prin aceea că
în procesul montării cofrajului, în partea lui de jos, se plasează o sarcină, care apoi alunecă pe pereţii cofrajului în sus pe măsura
umplerii cu amestec de beton, iar după terminarea umplerii cofrajului cu amestec de beton acesta imediat se precomprimă.


