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Revendicare:
Metodă de încercare la aderenţă a armăturii cu materialul ce se solidifică în timp care include formarea epruvetelor în tipare cu

introducerea concomitentă în material a barelor de armătură, întărirea epruvetelor în tipare, eliberarea epruvetelor de tipare după
perioada de priză, întărirea ulterioară a epruvetelor şi determinarea aderenţei în dispozitivele de încercare prin smulgerea barelor de
armătură din epruvete cu aducerea lor până la rupere, caracterizată prin aceea că imediat după formarea epruvetelor în tipare,
ultimele se plasează în dispozitivele de încercare şi asupra epruvetelor în stare plastică se aplică o sarcină, iar eliberarea epruvetelor
de tipare după perioada de priză se efectuează fără înlăturarea sarcinii, totodată  întărirea epruvetelor în tipare, apoi întărirea lor
ulterioară, precum şi încercarea la aderenţă au loc sub acţiunea temperaturilor pozitive şi/sau negative.


