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1. Procedeu de fasonare a articolelor de construcţie cave care include turnarea în straturi a amestecului de beton
în forme, vibropresarea şi compactarea cu formarea golurilor, caracterizat prin aceea că vibropresarea se efectuează
după turnarea fiecărui strat, iar compactarea se realizează prin bătătorire cu poansoane la finalul vibropresării tuturor
straturilor.

2. Procedeu, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că în calitate de amestec de beton se utilizează
ciment, deşeuri de concasare şi apă în următorul raport al componentelor, în părţi de masă: ciment : deşeuri de concasare
: apă = 1 : (8...15) : 1.


