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Revendicare:   
Procedeu de obţinere a cobaltatului şi nichelatului de lantan cu structura perovskitului prin calcinarea compuşilor iniţiali ce

conţin lantan şi cobalt sau lantan şi nichel, caracterizat prin aceea că în calitate de compuşi iniţiali se utilizează
salicilidensemicarbazonaţii heterometalici - nitratul de tetraacva[tris(salicilidensemicarbazonato)lantan]cobalt(2+) sau nitratul de
tetraacva[tris(salicilidensemicarbazonato)lantan]nichel(2+), reprezentaţi prin formula:
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unde M=Co, Ni.


