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Sticla de îmbuteliere ce conţine SiO2, Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, FeO, caracterizată prin aceea că
suplimentar conţine TiO2, MnO, Cr2O3 şi SO3 în urmгtorul raport de componente,  % mas.:

SiO2 71,50….73,50
Al2O3 1,00….2,10
Fe2O3 0,20….0,50
Na2O 12,30….13,50
K2O 0,01….0,15
         CaO 10,00….12,00
         MgO 0,50….1,00
         FeO 0,10….0,33
TiO2 0,05….0,20
MnO 0,01….0,10
Cr2O3 0,10….0,25
SO3 0,10….0,30.


