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Materialul solicitat poate fi utilizat în calitate de material rezistent la uzură la încărcarea prin sudare a pieselor 
uzate, ce lucrează în condiţii de uzură abrazivă de şoc. 

Materialul pentru încărcare prin sudare conţine următoarele componente, % mas.: carbon 3…8, mangan 5…8, 
vanadiu 1…3, molibden 0,3…2,0, azot 0,2…0,5, titan 0,5…1,0, siliciu 0,1…2,0, aluminiu 2,0…5,0, nichel 0,5…3,5 
şi bronz cu beriliu 1,5…5,5, fier – restul. Introducerea suplimentară a nichelului şi bronzului cu beriliu măreşte 
fluiditatea şi plasticitatea materialului depus prin sudare. În îmbinare cu  elementele de formare a carburilor se 
măreşte rezistenţa la uzură abrazivă de şoc a materialului depus prin sudare. 
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