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Invenţia se referă la materialele utilizate în calitate de electrozi pentru sudarea în baie de zgură a construcţiilor cu secţiune 
mare din oţeluri crom-nichel-molibden de înaltă rezistenţă.  
Compoziţia pentru electrozi, conform invenţiei, conţine carbon, mangan, nichel, molibden, vanadiu, ceriu, fier, wolfram, titan 
şi aluminiu în următorul raport al componentelor, % mas.: 
carbon 0,01...0,04 
mangan 3,50...15,00 
nichel 4,00...12,00 
molibden 1,00...4,00  
vanadiu 0,01...1,20 
ceriu 0,001...1,500 
wolfram 0,01...2,50 
titan 0,05...1,00 
aluminiu 0,05...1,50 
fier restul. 
 
Rezultatul invenţiei este obţinerea sudurilor cu structură feritică ce posedă plasticitate la temperaturi joase şi rezistenţă la 
formarea fisurilor la cald şi porilor. 
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