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Electrolit pentru prelucrarea electrochimică dimensională a oţelurilor care conţine clorură sau azotat de sodiu, azotit de 
sodiu, urotropină şi apă în următorul raport al componentelor, g/l: 
clorură sau azotat de sodiu 50...200 
azotit de sodiu 2,5...20,0 
urotropină 2,5...20,0 
apă restul. 
 


