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Procedeu de obţinere a nanostructurilor semiconductoare, care constă în decaparea electrochimică a suprafeţelor 
semiconductoare, caracterizat prin aceea că decaparea electrochimică se efectuează cu aplicarea impulsurilor de 
tensiune într-o soluţie cu următorul raport al componentelor: 
Н3PO4 10ml  
НNO3 10ml 
Na2Cr2O7 0 … 10g  
H2O 300 ml. 
 


