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Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии в воде и может быть использовано для 
ингибирования коррозии в замкнутых системах трубопроводов.  
Тиокарбогидразид применен в качестве ингибитора коррозии стали в воде при концентрации 0,1…1,0 
г/л.  
Результатом является уменьшение коррозионных потерь более чем в 8 раз. 
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