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Amestec uscat pentru tencuire care include β-sulfat de calciu semihidrat, calcar măcinat, poliacid organic şi eter de 
celuloză, caracterizat prin aceea că în calitate poliacid organic şi eter de celuloză se foloseşte respectiv acid citric şi 
metilhidroxietilceluloză în următorul raport al componentelor, % de masă: 
β-sulfat de calciu semihidrat 35,0…40,0 
metilhidroxietilceluloză 0,1…0,4 
acid citric 0,04…0,06 
calcar fin măcinat restul. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


