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Metodă de restaurare fără pivot a dinţilor frontali care constă în aceea că se excizează dentina ramolită şi se 
pregătesc marginile rădăcinii dintelui pentru restaurare, se efectuează decaparea marginilor şi a pereţilor rădăcinii, se 
aplică un adeziv, se instalează o matrice dentară din partea suprafeţelor orală şi laterale ale rădăcinii dintelui, 
introducând-o în şanţul gingival, pe matricea dentară instalată se aplică un strat de compozit care corespunde culorii 
smalţului, se formează suprafeţele orală şi laterale ale coroanei dintelui restaurat, se efectuează polimerizarea 
compozitului şi se înlătură matricea dentară, apoi în carcasa formată se aplică pe straturi compozitul şi se 
polimerizează, apoi se corectează forma dintelui şi corelaţiile lui ocluzale cu dinţii vecini şi antagonişti, se 
efectuează şlefuirea şi lustruirea dintelui restaurat. 


