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Sesizor de gaze în baza semiconductorilor halcogenici sticloşi, care include un suport izolator, pe care sunt 
amplasate consecutiv un strat-electrod, un strat sensibil la gaze şi un electrod cu suprafaţă mică, totodată stratul 
sensibil la gaze reprezintă o peliculă nanodimensională depusă prin metoda evaporării în vid de As2S3, As2Se3, sau 
soluţiile lor solide, totodată suprafaţa peliculei este executată poroasă prin corodare chimică. 
 
 
 


