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 Procedeu de aplicare a nanomarcajului de identificare nedetaşabil, care constă în aceea că cu o freză mecanică se 
execută un şliţ, după care pe tot perimetrul lui se execută cu o freză conică o teşitură oblică cu lărgirea şliţului în 
interiorul articolului, apoi în şliţ se toarnă un praf ultradispers, care se încălzeşte şi se sinterizează sub presiune 
pentru obţinerea unei matrice individuale, după care se aplică o grilă informaţională pe matrice, iar alături de ea un 
cod digital de identificare. 
 
 
 


