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Fig. 1. Spectrul de difracţie de raze X al nanoparticulelor CdS în matriţa polimerică a SEVILENului. 
 

 
Fig. 2. Spectrul fotoluminescenţei nanoparticulelor CdS în matriţa polimerică a SEVILENului. 

 


