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1. Procedeu de tratare a pieselor din lemn, care include impregnarea acestora timp de 10 min cu o soluţie apoasă de 
sulfaţi de cupru şi zinc, după care se efectuează impregnarea timp de 5 min cu o soluţie apoasă de 
fero(II)hexacianoferat(III) de calciu şi alcool polivinilic în următorul raport al componentelor, %: 
fero(II)hexacianoferat(III) de calciu 5…7 
alcool polivinilic 3…5, 
cu uscarea ulterioară a pieselor la aer.  
 2. Procedeu de tratare a pieselor din lemn, care include impregnarea timp 10 min cu o soluţie coloidală de 
fero(II)hexacianoferat(III) de cupru şi zinc şi alcool polivinilic în următorul raport al componentelor, %: 
fero(II)hexacianoferat(III) de cupru 5…7 
fero(II)hexacianoferat(III) de zinc 3…5 
alcool polivinilic 3…5, 
cu uscarea ulterioară a pieselor la aer.  
 3. Procedeu, conform revendicării 1 şi 2, care include impregnarea prin scufundare, pulverizare sau pensulare. 


