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Membrană a electrodului Cu
2+

 - selectiv, care conţine clorură de polivinil, eter 2-nitrofeniloctilic şi 1,5-

bis(saliciliden)-S-metilizotiocarbohidrazidă, în următorul raport al componentelor, % mas.: 

clorură de polivinil 33 

eter 2-nitrofeniloctilic 66 

1,5-bis(saliciliden)-S-metilizotiocarbohidrazidă 1. 

 


