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Invenţia se referă la tehnologia de producere a materialelor nanostructurate, în particular la un procedeu de obţinere 
a nanostructurilor de oxid de molibden.  
Procedeul de obţinere a nanostructurilor de MoO3 include degresarea unei tije de molibden, introducerea ei într-un 
reactor de cuarţ, închis dintr-o parte şi încălzit preventiv până la o temperatură de 670...950°C, introducerea în reactor 
printr-un tub de cuarţ a vaporilor de apă distilată. Nanostructurile încep a se depune pe suprafaţa interioară a 
reactorului, la ieşirea lui, după 10...15 min de menţinere în această zonă a temperaturii de 420°C. 
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