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Aplicare a compusului hexafluorotitanat-bis[di(dimetilglioximato)-di(anilină)cobalt(III)] dihidrat cu formula 

[Co(DH)2(An)2]2[TiF6]·2H2O, unde:  DH  monoanionul dimetilglioximei, An  anilină, în calitate de inhibitor de 

coroziune a oţelului în apă, în concentraţie de 0,05...0,75 g/l. 


