
s 2019 0044 1 of 1 

 

Procedeu de protecţie a oţelului împotriva coroziunii în apă, care constă în introducerea în mediul coroziv a 50-150 

mg/l de borogluconat de calciu şi 50-150 mg/l de urotropină. 

 


